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PROTOKOL O ZKOUSCE é&.: P/19/ 237/1

ZKOUSKA PRIDRZNOSTI POVRCHOVE UPRAVY STAVEBNICH
KONSTRUKCIi K PODKLADU

Objednatel: INRECO, s.r.0., ékroupova 441, 500 02 Hradec Kralové
Smluvni vztah: e-mailova objednavka ze dne 17.6.2019

Stavba: Bartoriova vila, Nachod

Objekt: Bartofiova vila

Konstrukce: vné&jsi teracova omitka teras

Zhotovitel stavby:

Konstrukéni vrstva: Teracova omitka teras, tloustka omitky cca 8 az 10 mm
Datum zkousky: 23.7.2019

Misto provedeni zkousky: stavba Druh zkou$ky:  kontrolni

Pouzita zkusebni metoda: CSN 73 2577 Poznamka: -

Vlastnosti a popis konstrukéni vrstvy pfevzaté od objednatele:

Zjisténé vysledky méreni provedené zkusebni laboratofi:

Oznacgeni Pfidrznost Popis druhu a polohy lomové | Hloubka | Hloubka| Primér Popis zkou$ené konstrukce
zkuebniho k podkladu plochy névrtu | lomové |zkudebnich
mista (MPa) (mm) | vrstvy terél
nejistota méfeni (MPa) (mm) (mm)
0,03
1 1,34 100% v betonu konstrukce| 20 18 50 Podhled terasy 1.NP
2 1,27 100% v betonu konstrukce| 20 20 50 Podhled terasy 1.NP, tramek
3 0,24 100% v betonu konstrukce| 25 25 50 Podhled terasy 1.NP
4 0,28 100% v betonu konstrukce[ 20 17 50 Podhled terasy 1.NP
5 1,07 100% v betonu konstrukce| 20 16 50 Podhled terasy 1.NP
6 0,85 100% ve hmoté omitky 15 9 50 Podhled terasy 1.NP, tramek
7 0,73 100% v betonu konstrukce| 20 18 50 Podhled terasy 1.NP
8 1,43 100% v lepidle 16 0 50 Podhled terasy 2.NP
9 1,98 100% v betonu konstrukce| 20 18 50 Podhled terasy 2.NP
10 163 | O e S | 17 | 12 | s Podhled terasy 2.NP, tramek
11 1,41 50%h\;nlzféd<|)?1;1i?£;/° | 18 | 12 | s0 Podhled terasy 2.NP
12 1,46 50%#??;"::;,55;/" e | 20 | 1 50 sloupek zabradli terasy 3.NP
13 161 25%;;?:;%;5;”’ el 20 | 2 50 zabradli terasy 3.NP
14 0,97 100% ve hmoté omitky 15 8 50 sloupek zabradli terasy 3.NP
Primér 1,2
Uvedena rozsifena nejistota méreni je soucinem standardni nejistoty méreni a koeficientu rozsireni k=2, coz pro normaini rozasleni odpovida pravdépodobnosti pokryti asi 95 %.

Nejistota méreni nezahrnuje vzorkovani.

Pouzité pomacky: trhaci pfistrojf COMING v.&. 2426 rozsah 0-11 kN, pfesnost 0,01 kN; lepidlo Quick epoxy
Plocha zkuebnich teréd (mm?): 1962,5
Vybér zku$ebnich mist proved!: zastupce objednatele
Odchylka od normovych zku$ebnich metod: -
Klimatické podminky: teplota vzduch (°C): -
vihkost vzduchu (%): -
Poznamky: teplota zkous$. vrstvy (°C): -
Zkou$ku proved!: Darius
Protokol zpracoval: Darius
Prohlaseni pracovnika: zku$ebni postupy byly provedeny v souladu s uvedenymi technickymi predpisy

Vysledky se tykaji pouze zkousenych vzorki. Protokol nesmi byt reprodukovan bez pisemného souhlasu Iaboratofgjrinak nez jako celek.
V pfipadé odbéru vzorku objednatelem se vysledky zkousek vztahuji ke stavufﬁé"datu vzorkovani nebo odaf(;;{m;lab;o;‘a}tofe.
. - A g
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Podhled terasy 1.NP

Podhled terasy 1.NP — hlavni vstup

Podhled terasy 1.NP — hlavni vstup
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ZkuSebni misto ¢islo 1

~ Vytrzeny material — zkusebni misto
~ Cislo 1

Zku3ebni misto ¢islo 2
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VytrZzeny materidl — zkuSebni misto
¢islo 2
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ZkuSebni misto ¢islo 3

Vytrzeny material — zkuSebni misto
- Cislo 3
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ZkuS$ebni misto ¢islo 4

- = Vytrzeny material — zku$ebni misto
s,
- Cislo4

ZkuSebni misto ¢&islo 5
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- Vytrzeny materidl — zkuSebni misto
~Cislo 5

ZkuSebni misto ¢islo 6

Vytrzeny material — zkuSebni misto
¢islo 6
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ZkuSebni misto ¢islo 7

VytrZzeny material — zkuSebni misto
¢islo 7

ZkusSebni misto ¢islo 8
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ZkuSebni misto ¢islo 9

. ZkuSebni misto ¢islo 10

ZkuSebni misto ¢islo 11
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- { Terce po odtrzeni zkuSebni mista Cislo
11,10,9a38

ZkuSebni misto éislo 12

~ 7kusebni misto &islo 13
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Terce po odtrZeni zkuSebni mista ¢islo
12a13

ZkuSebni misto ¢islo 14

Ter¢ po odtrZzeni zkuSebniho mista
¢islo 14
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Zkouseny objekt Bartoniova vila

Podhled terasy 1.NP

Podhled terasy 1.NP
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Podhled terasy 1.NP

Podhled terasy 1.NP — hlavni vstup

~ Podhled terasy 1.NP — hlavni vstup
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ZkuSebni misto ¢islo 1

Vytrzeny materidl — zkuSebni misto
¢islo 1

ZkuSebni misto ¢&islo 2
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Vytrzeny material — zkuSebni misto
¢islo 2

ZkuSebni misto ¢islo 3

Vytrzeny materidl — zkuSebni misto
¢islo 3
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ZkuSebni misto ¢islo 4

Vytrzeny materidl — zkuSebni misto
Cislo 4

ZkuSebni misto ¢islo 5
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Vytrzeny material — zkuSebni misto
¢islo 5

ZkuSebni misto ¢islo 6

Vytrzeny material — zkuSebni misto
Cislo 6
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ZkuSebni misto ¢islo 7

- Vytrzeny materidl — zkuSebni misto
¢islo 7

ZkuSebni misto ¢islo 8
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ZkuSebni misto ¢islo 9

: ZkuSebni misto ¢islo 10

ZkuSebni misto ¢islo 11
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Terce po odtrzeni zkuSebni mista ¢islo
11,10,9a8

ZkuSebni misto ¢islo 12

ZkuSebni misto ¢islo 13

Stranka 9 z 10
P/19/237/1 - foto



Terce po odtrzeni zkuSebni mista ¢islo
12a13

ZkuSebni misto ¢&islo 14

Ter¢ po odtrzeni zkuSebniho mista
¢islo 14
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